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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«ПромТехСтандарт» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 

(Росстандарт РФ) 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ»  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК»  

115404, РФ, г. Москва, 1-я Стекольная улица, дом 7с8а 

тел. + 7 (495) 201-92-93,  

e-mail: info@gerz-lab.ru 

Аттестат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13 
 

УТВЕРЖДАЮ  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛ «ГЕРЦ» 

 

______________Смирнов А.О. 

м.п. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05-5438-2021 от 14.05.2021 года 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «ГЕРЦ» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Клевер" 

Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, город 

Владивосток, улица Суханова, дом 3а, офис 406 

Телефон: +74232620183 Адрес электронной почты: clever.paper@mail.ru 

Наименование продукции: Картон целлюлозный упаковочный мелованный для изготовления 

упаковки: пищевой продукции, фармацевтической продукции и товаров 

народного потребления, торговая марка «ALLYKING GREAM GC2 HI 

BULK FARMA» 

Изготовитель: «GUANGXI JINGUI PULP&PAPER CO.,LTD» 

Место нахождения: Китай, SINAR MAS INDUSTRIAL PARK, 

QINZHOU HARBOR, QINZHOU CITY, GUANGXI, P.R.C 

Технический регламент нормативные 

документы, устанавливающие 

требования к продукции 

ГОСТ 32096-2013 

Испытано согласно требованиям: ГОСТ 32096-2013 

Дата получения образца 04.05.2021 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Приняты следующие условные обозначения: 

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 

НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 

Наименование показателя 
Значение для 

картона марок 
Метод испытания 

Результаты 

испытаний 
Вывод 

1 Масса картона площадью 1 м , г 
От 170 до 850 

(номинально) 
По ГОСТ 13199 

Требование 

выполнено 
С 

2 Толщина, мм От 0,30 до 1,50 По ГОСТ 27015 
Требование 

выполнено 
С 

3 Жесткость при статическом изгибе 

(изгибающий момент) в поперечном 

направлении, Н·м, для картона массой 

площадью 1 м , г: 

 
По ГОСТ 9582 и 

7.3 настоящего 

стандарта 

  

от  170 до 250 включ. 0,30-0,70  Требование 

выполнено 
С 

или     

Сопротивление изгибу в поперечном 

направлении, мН, не менее, для картона 

толщиной, мм: 

    

0,25; 0,30 20  Требование 

выполнено 
С 

4 Сопротивление расслаиванию (по 

кромке), Н, не менее 
130 

По ГОСТ 13648.6, 

метод 2 
Требование 

выполнено 
С 

5 Энергия внутренних связей, Дж/м , не 

менее 
130 

По 7.4 настоящего 

стандарта 
Требование 

выполнено 
С 

6 Гладкость, с, не менее, для картона:  По ГОСТ 12795   

мелованного 110  Требование 

выполнено 
С 

немелованного Не нормируется    

7 Шероховатость лицевой стороны по 

Бендтсену, мл/мин, не более, для картона: 
 По 7.5 настоящего 

стандарта 
  

мелованного 150  Требование 

выполнено 
С 

немелованного 400  Требование 

выполнено 
С 

8 Белизна лицевой стороны, %, не менее 85,0 По ГОСТ 30113 
Требование 

выполнено 
С 

9 Влажность, % 8,0 По ГОСТ 13525.19 
Требование 

выполнено 
С 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Проверенные образцы изделий соответствуют ГОСТ 32096-2013 в части проверенных 

показателей. 

 

 

 

 

                                                                     Исполнитель                                              Куликов А.В. 

https://docs.cntd.ru/document/1200018190#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018476#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018578#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018592#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018187#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018480#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018462#7D20K3
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